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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

EL MANGO SOPORTA 1020 kgf COMO MÍNIMO PARA PODER SER DESPRENDIDO DE LA CABEZA
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PRUEBA DE IMPACTO

EXTRACCIÓN DE MANGO

EL MARTILLO SOPORTA 100 IMPACTOS EN UN BLOQUE DE ACERO SIN PRESENTAR DEFORMACIÓN, 

FRACTURAS O DAÑO EN EL MANGO

FECHA ACTUALIZACIÓN

17/05/2018

DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN

FICHA TÉCNICA

MARTILLO MANGO DE MADERA UÑA CURVA Y UÑA RECTA

105001, 105002, 105003, 105004

PRODUCTO:

CARACTERISTICAS

CÓDIGOS:

105001 105002 105003 105004

5.0 mm

16 oz 20 oz 16 oz 20 ozPESO DE CABEZA

PROFUNDIDAD DE CROTCH

LONGITUD DE UÑA
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% DE HUMEDAD

ESPESOR DE UÑA

LONGITUD TOTAL

LONGITUD DE CABEZA

DIÁMETRO DE CARA

ANCHO DE CROTCH

ANCHO DE DESBASTE DE UÑA
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MANGO

LA FORMA DEL CROTCH ES UNIFORME, EN FORMA DE "V"

LA CABEZA ESTA PERPENDICULAR AL MANGOA
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DISEÑO

UÑA RECTA

ACABADO

MANGO PULIDO Y LAQUEADO

CABEZA CON PULIDO Y LAQUEADA

DUREZA DE CARA 45 - 55 HRc 

DUREZA DE UÑAS 40 - 50 HRc

ACERO DE CABEZA SAE 1045

1.0 mm

12.7 mm 13.0 mm 13.0 mm

8.0 mm

40.0 mm

330.0 mm

7.5 mm

40.0 mm

335.0 mm

UÑA CURVA

MADERA

12 - 14%

13.5 mm

135.0 mm 145.0 mm 150.0 mm 155.0 mm

28.0 mm 31.5 mm 29.0 mm 31.0 mm


