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CUCHILLAS

ENSAMBLE

MANGO

PRUEBA DE CORTE DE LAMINA

(REALIZAR CINCO CORTES EN 

UNA LAMINA DE ACERO  A LO 

LARGO DE LA LONGITUD DE 

CORTE)

FICHA TÈCNICA

PRODUCTO: TIJERA PARA HOJALATERO

CÓDIGO: 309801, 309802 & 309803

D) ESPESOR DE CUCHILLAS

B) LONGITUD DE CORTE

C) ANCHO DE CUCHILLA

TIJERA PARA HOJALATEROCARACTERISTICAS

A) LONGITUD TOTAL
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PESO

CÒDIGO 309801 309802 309803

210.0 mm 265.0 mm 310.0 mm
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41.5 mm 60.5 mm 75.0 mm

7.0 mm

310 g 535.5 g 695.0 g

8.0 mm

CUBIERTA DEL MANGO

DUREZA FILO 

DUREZA CUERPO 

19.5 mm 24.0 mm 29.5 mm

MATERIAL DE LAS CUCHILLAS  SAE 1050

PVC

38 - 50 HRc

55 - 62 HRc

ACABADO LAS TIJERAS PRESENTAN UN ACABADO PULIDO FINO

PRESENTA CUCHILLAS AFILADAS Y BISELADAS

LAS HOJAS ESTÀN ENSAMBLADAS CON TUERCA DE SEGURIDAD Y UNA ARANDELA DE PRESION 

PARA EVITAR QUE SEA FÁCILMENTE DESENSAMBLADA. EL ENSAMBLE NO PRESENTA JUEGO.

EL MAGO ES ACOJINADO

PRUEBA DE CORTE DE PAPEL

ESTA PRUEBA SE LLEVA A CABO ANTES Y DESPUÉS DE LA  PRUEBA DE CORTE DE LAMINA, CORTE 

UNA HOJA DE 0,08 mm DE ESPESOR DE PAPEL BOND. POR LO MENOS 280 mm DEL PAPEL DEBE 

SER CORTADO LIMPIAMENTE, SIN SER DESGARRADO O BORDES RASGADOS, UTILIZANDO LA 

CIZALLA AL PLENO DE LA LONGITUD DE CORTE

CAL. 20 (0.9 mm) MÁXIMA - ACERO SUAVE

CAL. 24 (0.61 mm) MÁXIMA - ACERO DURO INOXIDABLE 

LONGITUD MÍNIMA DE CORTE 1 3/4" (44.0 mm) 2"  (51.0 mm) 2  1/2" (63.0 mm)


