. RuGoO

Calidad en Valvulas

NIVELES DE EDIFICACION

> | NIVEL DE EDIFICACION
kg/cm (EN PISOS*)
(0,25A1,0) 1A4

(1,0 A 3,0) |4A12 6 EQUIPO HIDRONEUMATICO

MASDE 120
EQUIPO HIDRONEUMATICO

(3,0A6,0)

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPOSITO

SUPERIOR DEL AGUA.

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MEXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

WWW.rugo.com.mx

E:mail: rugo@rugo.com.mx

COMPOSICION QUIMICA DEL BRONCE

COBRE ( Cu)

ESTANO (Sn)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)

81 %
3%
7 %
9 %

HECHO EN

S

México

N_MX - SZ\XEMEX

NMX-C-415-ONNCCE-2015

PRESION DE TRABAJO (kgf/c)
BAJA MEDIA ALTA

MODELO| 25A1,0)| (1,0A30) | (3.0A6,0)
38-IC I v v

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIGURA
DESCRIPCION
SERVICIOS
APLICACION
CONEXION ENTRADA
CONEXION SALIDA
MATERIAL DE CUERPO
CARTUCHO

CIERRE

SELLO

ASIENTO

MANERALES

MATERIAL MANERALES
ACABADO MANERALES

CHAPETON
ACABADO CHAPETON

38-IC
JGO. DE LLAVES DE EMPOTRAR P/REGADERA
CON CHAPETON Y MANERAL ACUARIO

AGUA

REGULAR

CARI %2"(13mm)

CARI %2"(13mm)

BRONCE ASTM B-584-SA
CERAMICO

A 90°

CERAMICA A CERAMICA
FUO

ACUARIO
METALICO
CROMO

METALICO
CROMO

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESION DISTINTA A LA
INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL
MISMO. EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA,
NOES ZAMAC.




